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ASS H 1.1.05  Horizontaler Durchschnitt.

Traditionelle Systeme – Winkelstehfalz, Horizontalverlegung
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ASLA behält sich alle Rechte an diesem Dokument vor. Die unerlaubte Verwendung wird nach dem geltendem Gesetzt strafrechtlich verfolgt.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen - Grundriss/Abbildung - hat eine rein informative Funktion und soll dem

Zweck dienen, Fachleuten im Bauwesen bei der Montage von Zinkverkleidungen zu unterstützen.  In allen Fällen liegt die

Gewährleistungsverantwortung der Gültigkeit besonderer Details bei den Architekten, Baumeistern und/oder Installateuren.

Asla-elZinc® lehnt ausdrücklich jede Verantwortung oder Haftung ab, die sich in Zusammenhang mit der Zuverlässigkeit der

Inhalte in diesem Dokument ergeben könnten.

1.   elZinc® Bedeckung

2.  Folie

3.   Strukturfolie

4.  Blechprofil aus galvanisierten Stahl

5.  elZinc® Lochblech

6.  elZinc® Kantblech

7.  Dämmung

8.  Holzleiste

9.   Wandhaken

10. Tragstruktur

Alle Maße sind Indikativ, wenn nicht in der Zeichnung angegeben.

Blechdicke ist übertrieben gezeichnet für bessere Übersichtlichkeit.

®

Maßstab 1/5

Bemerkungen:
· Ventilationsschicht minimal 20 mm, wenn durch lokale Richtlinien nicht

anders vorgeschrieben.
· Aufbau sind Holzlatten auf Schienen mit Wandhaken, dazwischen weiche

Isolationsplatten.
· Bei fester Isolierung sollen die Schienen außen gegen die Isolierung befestigt

werden.
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