Traditionelle Systeme — Winkelstehfalz, Horizontalverlegung

eIZinc®

ASS H 4.1.05 Oberer Abschluss, Hinterliiftung nach hinten — Hintenseite gekantet.
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220mm

Mafstab 1/5

150 mm Minimum

Alle MaRe sind Indikativ, wenn nicht in der Zeichnung angegeben.
Blechdicke ist tibertrieben gezeichnet fiir bessere Ubersichtlichkeit.

Bemerkungen:

e A’ zeigt einen Abschluss im Stehfalzdetail und gibt einen sehr feinen
Fassadenabschluss.

e B’ zeigt einen Abschluss mit galvanisiertem Stahlblech. Hohe der vorderen
Umkantung kann entsprechend an andere Anschlussdetails angepasst
werden.

e Gezeichneter Aufbau der Fassade ist nur indikativ.
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elZinc® Bedeckung

Folie

Strukturfolie

Blechprofil aus galvanisierten Stahl
elZinc® Lochblech

elZinc® Kantblech
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Qualitadtsmanagement System Zertifikat Nr. 1210042851TMS

Die in diesem Dokument - hat eine rein informative Funktion und soll dem
Zweck dlenen Fachleuten im Bauwesen bei der Montage von Zlnkverkleldungen zu unterstiitzen. In allen Féllen liegt die
der Giiltigkeit Details bei den it i und/oder
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Asla-elZinc® lehnt ausdriicklich jede Verantwortung oder Haftung ab, die sich in Zusammenhang mit der Zuverlssigkeit der
Inhalte in diesem Dokument ergeben knnten.

ASLA behlt sich alle Rechte an diesem Dokument vor. Die unerlaubte Verwendung wird nach dem geltendem Gesetzt strafrechtlich verfolgt.
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