Traditionelle Systeme — Winkelstehfalz, Vertikalverlegung

INC

ASS V 3.1.01 Unterer Abschluss.

Abstand bis zum Boden

Malstab 1/4

Alle MaRe sind Indikativ, wenn nicht in der Zeichnung angegeben.
Blechdicke ist Uibertrieben gezeichnet fiir bessere Ubersichtlichkeit.

Bemerkungen:

e A’ zeigt Untenanschluss mit Winkelstehfalz laut ASS V 1.2.1.01a.
e B’ zeigt Untenanschluss mit Winkelstehfalz laut ASSV 1.2.1.01b.
e Abstand vom Boden bis zum Untenanschluss soll mindestens 150 mm sein,

wenn durch lokale Richtlinien nicht anders vorgeschrieben.

e Gezeichneter Aufbau der Fassade ist nur indikativ.
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Die in diesem Dokument - \g - hat eine rein it ive Funktion und soll dem
Zweck dienen, Fachleuten im Bauwesen bei der Montage von Zinkverkleidungen zu unterstiitzen. In allen Féllen liegt die
ahrlei der Giiltigkeit Details bei den it i und/oder

i oder Haftung ab, die sich in Zusammenhang mit der Zuverléssigkeit der

hnt jede
Inhalte in diesem Dokument ergeben kénnten.

ASLA behalt sich alle Rechte an diesem Dokument vor. Die unerlaubte Verwendung wird nach dem geltendem Gesetzt strafrechtlich verfolgt.
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